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TECHNICKA KARTA PRODUKTU — AMBIENCE *

Podla: DIN EN 14465: 2006

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

Dizka rolky: 30-40 m
Pouzitelna Sirka: 142 cm (£2 cm)
Hmotnost” 400 g/m (x5 %)
Zlozenie: 100% Polyester
Dokoncenie: Strukturalna latka
Sijaci stroj: Domaci a priemyselny
Sijacie nite: Calunnicka Sijacia nit 60
Pouzitie: vyroba a opravy €alunnického nabytku, Sitie dekoraénych vankusov, bytové
dekoracie
. Vysledok
Test Tenite?(\;glcz;la Jednotka -
Osnova Utek
Odolnost proti oderu (metéda EN ISO 12947-1 v
Martindale) EN SO 120472 | Otacka >100 000
, . : EN ISO 12945-2 .
Odolnost’ proti zmolkovaniu (2 000 T/ot) Stupen 4
Posun niti vo Sviku EN ISO 13936-2 mm 15 1,0
Trhacia sila EN ISO 13938-1 kPa > 700
. . hé kré
Stalost’ farby pri odere EN ISO 105-X12 Stupen su; © moS ©
Farebna stalost’ na svetle EN ISO 105-B02 Stupen >5
Azo farbiva: Nezistitelné

Poziarna ochrana:

Dodatoéné informacie:

Testované uzivatelom:

Boaz s.r.o.

Na objednanie (BS 5852)

Nas produkt vyhovuje smernici EU 2002/61/Eurépske;j
Smernici o Chemikaliach (EC) €. 1907/2006 (REACH)

Vzhladom k technologickym podmienkam vyrobného procesu
mo&zu byt rozdiely v odtierioch medzi jednotlivymi vyrobnymi

Sarzami

CTL® GmbH Chemisch-Technologisches Laboratorium Carl-
Bertelsmann-Str.66 / Gutersloh — Germany
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Vysledky testov boli zhromazdené z réznych vzoriek, a preto predstavuju priemerné orientacné
hodnoty

Podrobné informacie o teste oderu Martindale

Test Martindale prebieha takto.

Latka je v pristroji Martindale fixovana v Specialnom drziaku. Potom zacnu tento kus latky triet
abrazivnym materialom (kuskom jednoduchej vinenej latky), ktory je natiahnuty na kotuci. Brusny
kotu€ sa pohybuje v tvare osmicky, aby sa dosiahlo obrusovanie vo vSetkych smeroch vazby,
pricom pohyby vyvijaju urcity tlak. Jedna takato "osmicka" predstavuje jeden overovaci cyklus.
Pocas skusky sa priebezne kontroluje, Ci sa tkanina neopotrebuva, a test sa konci, ked sa na latke
objavia viditelné poSkodenia, ako napriklad pretrhnuté nite alebo odretie vlasu.

Pocet cyklov:

9 000 cyklov Martindale — bytovy nabytok.

20 000 cyklov Martindale — bytovy nabytok, komeréné vyuzitie, verejné miesta.

40 000 cyklov Martindale — bytovy nabytok, komeréné vyuzitie, verejné priestory s vysokou
prevadzkou.

100 000 cyklov Martindale — bytovy nabytok, komeréné vyuzitie, VELMI frekventované verejné
priestory.
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* pripravené na zaklade karty vyrobcu

Boaz s.r.o.
Hole¢kova 431/19, PSC 15500, Praha 5 - Smichov
e-mail: info@modernatex.sk, tel. +421 412 304 828


mailto:info@modernatex.
tel:+421%20412%20304%20828

