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CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

Druh latka: vodeodolna

Dizka rolky: 80-90 m
Pouzitelna Sirka: 160 cm (£2 cm)
Hmotnost’: 200 g/m (£5 %)
Zlozenie: 100% Polyester
Dokoncenie: PU/WR (polyuretan)

Pouzitie: Latka sa pouziva vo vyrobe maskovacieho oble¢enia, outdoorovych potrieb
(bund, nohavic, batohov, apic a pod.), obuvi, stanov, potahov, markiz a lehatok.__

Parameter

Hodnota

Poznamky

Stredna hodnota hmotnosti na
jednotku plochy, g/m?
- Individualne vysledky, g/m?

2002

192; 191; 191; 192;

PN-EN ISO 2286-2:2016-11
bod 3
testovacia plocha vzorku — 0,01 m?.

Variagny koeficient, % 191
Celkova linearna hustota, g/m 0,2
(z vypoctu) 320
Pouzitelna linearna hustota, g/m
(z vypoctu) 320
Stredna hodnota celkovej Sirky*, m 1,606+0,005 PN-EN ISO 2286-1:20116-11
- Individualne vysledky, m 1,621; 1,603 1,603;

1,603; 1,602
Variagny koeficient, % 0,5
Stredna hodnota pouzitelnej Sirky*, 1,600+0,009
m 1,590; 1,600; 1,600;
- Individualne vysledky, m 1,603; 1,600

0,3
VariaCny koeficient, %
Stredna hodnota maximalnej sily, N PN-EN ISO 1421:2001
- pozdizny smer 146918 metdda 1 - paskova metdda
- prie€ny smer 1422 +13 skusacka tahu: Instron 3367,
Stredna hodnota predizenia pri predpatie: 2 N,
maximalnej sile, %: Sirka vzorky — 50 mm,
- pozdizny smer 33,0 £0,5 pocet skidobnych vzoriek
- prie€ny smer 34,5 10,0 kazdého smeru: 5,
rychlost predizenia — 100 mm/min,
vzdialenost medzi klapkami — 200 mm.

Odolnost’ voci UV ziareniu 7-8 Xenotest Alpha LM

Y stalofarebnost

- VInova dizka: 380-750 nm
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podla ,,modre;j - Filtre:6R + 1 UV
stupnice® indikator - Tepl. BST: 4713 °C
"8" znamena — - Tepl. vizbe 40 °C
Ziadna zmena - Kropenie — 1 min.
farebneho ténu, - Susenie — 29 min.
indikator "1" - Hodnotenie: izba Multilight svetio D65
znamena velku
zmenu farebného
tonu

¥ zmena farby

Vodeodolnost’' v mm vodného stipca 1100 mm PN EN 20811

PN ISO 811:1997

teplota vody — 20 °C,

testy boli vykonavané za normalnych
klimatickych podmienok,

zvysSenie tlaku vody — (60 £3) cm
H.O/min,

strana testovaného vzorku — pouzita
strana, tlak vody ovplyviuje vzorku zo
spodnej strany pristroja.

VSeobecné informacie o latke Oxford

Hustota Oxfordu je uréena hrabkou vlakna, ktora je uvedena v denoch (denier). Cim vadsie d,
tym silnejSie vlakno je pouzité pri vyrobe, tym vyraznejsia je Struktura Oxfordu. Doporucené druhy
Oxfordu: 210den, 240den, 300den, 420den, 600den.

Nater: PU (polyuretan) - vnutorny bezfarebny nater, ktory zaistuje vodeodolnost a vetruodolnost

latky. Je odolny voci organickym rozpustadlam. Vodeodolnost latky s PU naterom sa pohybuje od
200 do 5000 mm vodného stlpca.

Vysledky testov:
ZataZenie na pretrhnutie pre rozne typy Oxfordu je 80-160 kgf (podla Standardu aspori 50 kgf) pre
osnovu, 45-120 kgf (podla Standardu aspon 30 kgf) pre utek.

Vodeodolnost pre rézne PU natery - 450 mm; 800 mm; 1000 mm; 3000 mm vodného stipca.
Mrazuvzdornost — Oxford PU (-60 °C)

Druhy PU naterov (vodeodolnost v mm vodného stipca):

e 200-300 mm — na domace oblec€enie (poskytuje minimalnu ochranu);

e 400-500 mm — na domace oblecCenie (za€ina vihnut' v zahyboch po 1 hodine), bundy,
nohavice;

e 800 mm — kombinéza na pracu vo vlhkych podmienkach, batohy, Capice;

e 1000-3000 mm — na markizy pre automobily, kryty pre motocykle, skutre, snezné skutre,
Stvorkolky, vodné skutre a stany, lehatka, obuv.
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* pripravené na zaklade karty vyrobcu
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